
Recycle

環境負荷低減に訴求した高強度材料

マテリアルリサイクル複合材料

マテリアルフロー

低GHG排出量 /バージン同等の物性 を両立
・産業廃棄物等を原料として用いることで、最大で75%程度GHG排出量を低減可能です。

・配合組成検討により、バージン品と同等の物性を有する材料の開発を行いました。

・種々のポリマー/フィラーの材料ラインナップを取り揃えており、お客様のご要望にお応えできます。
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ポリマー /フィラー取扱い可能材料の一例 
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環境貢献型ナイロン複合材料ラインナップ環境貢献型CF強化PA6材料の物性レベル

ナイロン複合材料の機械強度とGHG排出量比較PA6/CF複合材料

*「UBE NYLON」、「UBESTA」はUBE(株)の登録商標です。

＊GHGバウンダリーはScope1、Scope2、Scope3（カテゴリー1、4）での結果です。
   GHG排出量の計算結果はISO14044に則ったUBEガイドラインに沿って計算されたものです。
   本結果は算出手法・原材料情報などの見直し等により変化する可能性があります。
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